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ДzlrЬо"^оп эrаzisiпdэ arxeoloji qazintilar пэtiсэsiпdэ yaýa}-iý усrlэгiпdэп va qэЬiг аiэi-
. l&9rveJ vфI

dэlэriпdэп xeyli sayda mаddi-mаdэпiууэt пi,imuпэlэri аqkаr.ilЙqСЙ. Bu maddi-mэdaniyyat
пi,imuпэlаri arasrnda Ьэzэk эqуаlаппш бziiпэ mэхSuý уеri vardrr.

Qarabaý Ьбlgэsiпdэ taprlmrg Ьэzэk э9уаlаrr da бz kimyэvi tэrkiЬiпэ чэ tartibatrna gбra
9ох rэпgаrэпgdir, Qarabaý аrаzisiпdэ taprlmrq эп qэdim Ьэzэk э9уаlаrr bizim е. э. III miпiiiiуэ
aid edilir, Bu ЬЭzЭk ЭgУаlаrrпtп kimyэvi tarНbi lobaгatoriyu ;riuitinc. ,р.ЙЙr-;;Й;;._
sinda tэуiп edilmiqdir. Апаlizlэriп эksэriууэti АмЕА Аrхеоlоgiуа чэ Etnoqrafiy" i"rlit-i"-
пuп arxeoloji-texnologiya sektorunda prof.i.R.Salimxanown rэhЪЬrliуi ilэ analiz Ыuпmuqdur.Аrхеоlоji materiallarrn qiуmЭtli olmasrnl паzэrЭ alaraq эýуауа ciddi хэlэl уеtirmэmrК u|unсэmi 30 mq пumuпэ goturulur. Orintinin_tipini muэууэп еtmэk ugun апаlizlэriп interpritasi-
yasr i,R,SЭlimxanovun qэЬul etdiyi metod iiэ оlчпmчiСur. Bu metoda эSаSап 0.So/oqarrgrqlar
tэЬii ,0,5% vа bundan arttq qarrgrq isэ suni hesab оluпur. Bu usul kompleks tэdqiqatdrr. Mate-rial xronoloji ardrcrllrqla mis эriпtilэriпiп tiрiпэ gбrэ klassifikasiya olunmugdur.

Azarbaycan эrаzisiпdэ orta tunc dбчruпuп ilk mэrhэlаsi uo.onr.tullurji tэdqiqatlara
gёrа е.эIII minilliyin oгtastnda Ьаglауrr чэ III minilliyin ikinci yarlsln1 эhаtэ edir.

Fiizuli rауопuпuП Qаrаkорэktэра arazisindэ l968-t970-ci illэrdэ q.S.ismaytlov tэrэ_fiпdэп арапlап arxeoloji qazrntrЙr пэtiсэsiпdа taprlmrý mаddi-mэdэпiууэt пtimuпэlэri igэri-sindЭ bazak ЭqУаlаrr_dа aqkarlanmrýdrr. Веlэ ki, i эdэd qolbaq hissэsi'(0.8 q),2 эdэd metaliizi,ik (0,3 q; 1,5 q),2 эdаd metal ýапса.q.(0.6 q; 0.1 q) аgkаr olunmugdur. дrхеоlоji qazrntrlar
пэtiсаsiпdэ taprlmrg Ьu Ьэzаk э9уаlаrr bizim .Ъ.пI йыiШуiп ilk tuпЪ dёчrtiпэ aid edilir. Qa-zmtt пэtiсэsiпdэ tарrlmrq.Ьэzэk э9уаlаппш hаr biri gticlti оksidlа;mэуэ mэruz qalmrgdrr.

Qazrntrlar ПЭtiСЭsiПСlЭ taprlmrg bu Ьэzэk эq!аlаrrпrп laboratoriya qэrаitiпdэ ayrl_ayrl_lrqda spektral analiz edilmiq чэ tэrkiЬi tэуiп оluпЙuýСur. Мэlum olmuqdur ki, qolbaq (0,8 q)vэ metal Sancaq (0.6 q) (qэkil l) эsаsэп misdэп hazrrianmr;drr. Lakin rnЬtui;;;й;; 6]iri,.,q) (qЭkil 2) ve metal sancaýrn (0.1 q) digari isэ misdэп чэ arsenli tuncdan haztrlanmr'drr. вuэ9уаlаrrп tэrkiьiпdэ аrsепiп miqdariO.sй-dan artrqdrr. Веlэ ki, iiziiklэrdan birinin tarkibindэ0,62Уо digэriпdэ isэ 3,8Оlо metal sancaýin tаrkiЬiпdэ isa |,04уоаrSеп vardir.
1979-cu ildэ Lagln rауопu Alxaslr kandi эrаzisiпdэ tэsadiif пэtiсэsiпdэ 2 эdэd muncuqtaprlmrgdrr, Bu taprntllar V.H.Oliyev tэrаfiпdэп a;kar edilmi;dir. Tapllmrg hэr 2 muncuq bi-zim е,э,III minilliyin ikinci уапSша aid edilir. M.rn.uqiurdan biri Ьоru gэkiliпdа (2.2 q) (яэki13), digэri isэ ztпqшОv (2.2 q) (gakil 4) ýэkiliпdэdir. Нэr iki muпсuýuп tizэri patina tэЬаqэsi ilэбrttilmtiqdtir, Laboratoriya qэrаitiпdэ spektral analiz пэtiсаsiпdэ Ьэlum olmugdur ki, hэmiп
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muпсuqlаr misdэп чэ qalayh tuпсdап haztrlanmr;drr. Веlэ ki,muncuqlardan birinin tэrkiьiпdэ

0,8i% digarinda isэ 8,05% qalay aqkar edilmigdir.

ýu;a rауопuпчп МаlБэуli kandindo i.н.Nэrimапоч tэrэfiпdэп tasad0fi taprntr пэtiсэsiп-

dэ l adad iri hacmli qolbaq va 1 эdэd nazik halqavari qolbaq aýkar edilmiqdir. Нэr iki taprntt

bizim е.э.II minilliyin sonu чэ I minilliyin baglanýrcr dбчrtiпэ aid edilir. Нэr iki tapmtl yaxýl

vazilyatdэdir. iri hbcmli qolbaýrn tizэri patina tаьэqэsi ilэ ёrtiilmiiýdЁr. spektral analiz пэtiса-

siпdэ mi.iэууап edilmiqoiiki, iii hacmli qolbaýrn tarkibi эsаsэп misdэп iьаrэtdir. Lakin ikinoi

nazik halqavari qolbaýrn tэrkibi isэ mis va qalaylr tuncdan hazrrlanmrýdrr. Веlэ ki, nazik

halqavari qolbaýrn tэrkiьiпdэ 3,6yо qalay aqkar edilmiqdir.

1986-cr ildэ д.В.iiuriуеч tэrаfiпdэп Вэrdэ qэhэriпdа aparrlrnrý arxeoloji qazrntriar пэti-

саsiпdЭ daýrlmr; ki,ip qabirdan 1 adad qolbaq hissasi (3.2 q), 1 аdэd iiztik hissэsi (2.1 q) aqkar

edilmi'dir. ktip qэьirdъп taprlmrq qоlьъq hiisэsinin чэziууэti qэпааtьэхq olsa da, lakin iiziik

hissэsi isэ biitiinliiklэ oksijlэqmiq чаziууэtdэ taprlmrqdrr. Нэr iki Ьэzэk эqуаlаrrпш tэrkiьi

spektral analiz паtiсэsiпdэ mtiэууэпlэ;diritmigdir. Bela ki, qolbaýln asas tarkibi mis olsa da

ia.ZЖqurýu'uir ,ja щkаriа,rr.r,r9dir.Ur-iik i-rirr.rirrilr spektrai airaiizi irэiicasiirda isa triisiа'оэrа-

bar з.5% йtuУ уе 9.7Yо qurýugun аgkаr olunmugdur. Dеmэli, iiziik hissэsi misdэп vэ qalaylr

tuncdan haztrlanmtgor." фrýuýuпdап arintinin plastikliyini artrrdrýr Ёgiin vэ metalt istanilэn

fоrmауа salmaq asan olduguna gОrэ bu Ьэzаk эgуаlаrrпdа istifada edilmiqdir (3, s. 91),

Y.Hummel tаrэfiпdЪп фrrlmrq аrхеоlоji qazmttlar naticэsinda 119 vэ |25 saylr Хап-

kэпdi, hаЬеlЭ 2 уа З saylr Xagrngay kurqanlartnda qrzrldan hаzшlапmrý Ьэzэk э9уаlап аqkаr

edilmiqdir. Веlэ ki, l19Ъaylr kurqandan }эdэd qtztl muncuq taprlmrýdrr. Bu muncuqlar эsliп-

dэ pasiadan haztrlanmrq чэ tizэri qrzrl lсiчhэ ilэ tirtiilmtiqdiir. l25 saylr kurqandan isэ uzunluýu

З sm, eni 1.7 sm olan qrzrl lочhаdЪп hazrrlanmrq srrýа taprlmrýdrr. 2 saylr Xaglngay kurqantn-

dan isa spiralvari bukdhtiq boruqэkilli muncuq agkarlanmrýdrr. Bela ki, Ьurаdа da qrzrldan

muпсчgй sэthiпi бrtmэk tigtin istifada edilmiqdir (1, sэh. 2|-24). Н.F.Сэъrоv ilk tunc dбvrti

Borsunlu kurqanrndan 1 эdэd sэthi qrzrl tэЬэqэsi ilэ giimtig muncuq щkаr etmiýdir (5, sэh. 157).
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фуd: 1-5 Filzuli r,, Qarakёpaktapa, arxeoloq Q.S.ismaytlov,
6-7 Lаgtп r., Дlхаslt lсапdi, arxeoloq V,H.Oliyev.
8-9 ýusa r. Malйayli lопdi, arxeoloq i.H,Narimaпov.
l0-I1 Barda q. Дrхеоlоq Д.B.Nuriyev.

Аrаgdrrmа паtiсэsiпdэ mэlum olmuqdur ki,ьэzаk эýуаlаппtп haztrlanmaslnda эsаsэп
qalaylr tuncdan,arsenli tuncdan,misdэn vа azmiqdarda qlaldan istifadэ olunurdu.Lakin, Ьэzэk
аýуаlаппШ tэrkiЬiпdэ уiiksэk faiz qalay mбчсuddur (Ьах cadvэl an. N9 6,7,g). Qalay yataqla-
п АzэrЬаусап эrazisinda aqkar olunmayrb (2, sэh. l4б). Bu эýyalarl hazrrlamaq iigilп qalayr
qonýu regionlardan - irап, Тrirkiуэ чэ Mesopotamiyadan tiсаrэi yolu ilэ gэtiгilirdi (+. ,.-soi-
512). Analizlarin эsasrndakr faktor g0srэrir ki, сiуrапilэп dёчrdэ АzэrЬаусап эrаzisiпэ qаlауш
gэtirilmэsi yuksak sэviууэdэ tэqkil olunmugdur. Lakin Ofqanrstantn zэпgiп sэpintili yaИqlirr-
ш чэ Qafqazrn qalay tаzаhurlэriпi dэ inkar etmak olmaz.

Aragdrrmalardan aydrn oldu ki, Ьэzэk aqyalarrnrn haztrlanmastnda qurýugundan da isti-
fаdэ olunmugdur. Bela ki, qurýugun эriпtiпiп elastikliyini artrrdrýr чэ qэliьiп formasmt аsап-
lrqla эldа еtmэk ugun istifada оluпчrdu. Аzэrьаусап эrаzisiпdэ е.э qurýu;un filizi эsаsап Nax-
glvanln Gumuqlu yataýrndan va Daýhq Qarabaýrn йеhmапа yatagrndan grxanltrdr.

мэlumdur ki, е.а Iv minilliyin baqlanýrcrnda Аzэrьаусап аrаzisiпdэ arsenli tuncdan is-
tifada olunurdu. Arsenli tuпсu almaq uguп mis эriпtisiпэ аrsепiп minerallart olan аuri piqmen-
ti va rеаlqаr эlачэ еdэrаk Ьir уеrdэ эridilirdi.

sonda qeyd еtmэk laztmdrr ki, tэdqiq оluпап Ьэzэk эýуаlаrl yerli xammaldan hazrrlan-
mrglаr. Мэlumdur ki,'АzэrЬаусап эrаzisi mis, qurýugun, sink, stirmэ чэ S. yataqlaгla zangindir
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$akit L Fiauli rауопu, Qarakбpaktapa $akil 2. Ftzuli rауопu, QarakapaИapa
arazist, Q.S.isпayiov araztsi, Q.S.ismayllov

$akil 3, Lаgtп rауопu, Дlхаsh lспdi,
V.H.Oliyev

$akil 4. Lаgtп rayoпLl, Дlхаslt lrэпdi,

Y,H.Oliyev
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Н.МУСТАФАЕВА

Инсmumуm Лрхеолоzuч а Эmноzрафаа НлН Лзербайdаtсаttа

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВДНИЕ МЕТДЛЛИЧЕСКИХ УКРДШЕНИЙ,
НАЙДЕННЫХ В КАРАБАХСКОМ РЕГИОНЕ

В статье приводятСя данные исследований химического состава метuшлиtlеских ук-

рашений, найденных в Карабахском регионе, Эти украшениrI, отнесенные к III тысячеле-

тию до нашей эры, химический состав их на медной основе. Большинство уIФашений из-

готовлены из медноЙ, мышьяковой и оловянистой бронзы. Так как, территория Азербай-

джана богата месторождениrtми меди, можно прийти к выводу, что эти украшения изго_

товлены в основном, из местного сцрья.
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N.МUSТАFАYЕЧА
Iпstitate of Archaeology апd Ethnography of Azerbaijan NAS

ANALYTICAL STUDY ОF METAL ORNAMENTS FOUND
IN KARABAKH REGION

In article the results of studies of chemical composition of the metal оrпаmепts found
in Каrаьаkh region are presented. These оrпаmепts Ъssigned to III millennium Вс have
copper-based ciremical composition. Апd also revealed thai оп high arsenic content З pieces
made frоm arsenic-bronze, but 4 pieces оп high tin content made frоm tin-bronze. since thc
tеrritоry of Azerbaijan is riсh with сорреr deposits it can Ье concluded that these ornamentals
mainly made frоm local raw material,

Ray g il а r : t.i d. |t. н.Ах uп dov а, l.f. tt, а. h!. Н а s а ri о ч а
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